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Objektbericht: Schwedt
Oderdeichsanierung

Bentonitmatte als Abdichtung im Deichbau
FRANK Eurobent 4500-350-300 compo

Im Rahmen der Verbesserung des Hochwasser- Als Bautechnische Empfehlung lag vor:

schutzes im Unteren Odertal werden seit mehreren - Mutterboden ist auszuhalten

Jahren umfangreiche SanierungsmaRnahmen an den - breiige und organische Bereiche in der
bestehenden Deichen durchgefiihrt. Der Deich von Griindungssohle sind entweder vollstindig
Deich-km 28,4 bis 31,0 wurde bisher von Sanierungs- gegen tragfdhiges Material auszutauschen
maRnahmen ausgeschlossen, da ein eventueller oder durch entsprechende Maltnahmen, wie
Ausbau der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasser- zum Beispiel durch die Verwendung von
strafRe (HO-FR-WA) vorgesehen war. Mit Einstellung Geotextil, zu stabilisieren

des Planfeststellungsverfahrens fiir den Ausbau der - aufgelockerter Boden im Bereich der
HO-FR-WA wurde dieser Deichabschnitt zur Sanierung Aushubsohle ist nachzuverdichten
freigegeben. - am landseitigen Deichful sind die organischen
Als Abdichtung war der Einbau einer Bentonitmatte Boden gegen gut durchldssige Sande

gem. BRAD 15 vorgesehen. auszutauschen

Die Deichsanierung umfasst auch die Verlegung des
Deichprofils um bis zu 16 m ostwdrts. Soweit moglich
sollten die vorhandenen Erdbaustoffe wiederverwendet
werden.

:
E

Ruckbau des ,,alten Deiches*

Bentonitmatten

Geosynthetische Tondichtungsbahnen (GTD), auch

; = Bentonitmatten genannt, sind geotextile

Deich vor der Sanierungsmaknahme ' Verbundstoffe, die seit Jahren mit Erfolg als natirliche
Abdichtung gegen Flissigkeiten und Gase in
verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt
werden.

1/4
FRANK GmbH
StarkenburgstraBe 1 | 64546 Morfelden-Walldorf | T+49 6105 4085 -0 | F +49 6105 4085 - 249 | info@frank-gmbh.de | www.frank-gmbh.de



Das Spektrum reicht vom Deponiebau, tiber Stralen-
und Wasserbau, bis hin zum Bau von Speicher- und
Regenriickhaltebecken. Gegeniiber der klassischen
Bauweise mit mineralischen Dichtstoffen, wie z.B. Ton,
bieten Bentonitmatten eine gleichbleibend gute
Produktqualitdt und spiirbare wirtschaftliche Vorteile.

Der Hauptbestandteil von Bentonitmatten ist das
Tongestein Natriumbentonit, welches bis zu ca. 90 %
aus Montmorillonit besteht. Bentonit ist ein Tongestein
das aus der Verwitterung von vulkanischer Asche im
Laufe von mehreren Millionen Jahren unter der
Einwirkung von Wasser und Druck hervorgegangen ist.
Die sehr gute Quellfahigkeit des Bentonits bei Kontakt
mit Feuchtigkeit bewirkt eine sichere und schnelle
Dichtwirkung der Bentonitmatte.

Ublicherweise handelt es sich bei den Bentonitmatten
um einen mechanisch verfestigten Vliesstoff auf der
Oberseite und einem Gewebe auf der Unterseite. Alle
Lagen sind vollfldchig, Gber alle Komponenten
kraftschlissig vernadelt und gleichmdfbig mit Bentonit-
granulat gefllt.

Dadurch wird ein optimales Lagerungsverhalten des
Bentonits erzielt, sodass unerwiinschte Materialverluste
und Umlagerung wdhrend des Transportes und beim
Einbau vermieden werden. Gegeniiber herkdmmlichem
Bentonitpulver wird durch den Einsatz von Bentonit in
Granulatform zudem die nachteilige Staubentwicklung
vermieden.

Verlegung der Bentonitmatte auf dem Deichk&rper
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Geosynthetische Tondichtungsbahnen im Deichbau
miissen besonderen Sicherheitsanforderungen
geniigen, da von deren Funktionalitdt der
Hochwasserschutz ganzer Regionen abhdngen kann.
Im Deichbau wurden mit dem Einsatz von GTD als
Alternative zu einer erdbautechnisch herzustellenden
mineralischen Dichtung aus verdichteten bindigen
Boden positive Erfahrungen erzielt.

Die einschldgigen Regelwerke formulieren allgemein
die Anforderungen an GTD und deren Einbau im
Deichbau. Konkrete Vorgaben hinsichtlich der
erforderlichen Qualitdt und insbesondere der
mechanischen Eigenschaften der GTD sind jedoch nicht
ausreichend formuliert. Die sich aus dem Deponiebau
und dem Grundwasserschutz (z.B. bei Gleisanlagen oder
Flughdfen) ergebenden Anforderungen an die Qualitdt
von Bentonitmatten kénnen nur bedingt auf den
Deichbau iibertragen werden, da die Uberdeckung in
der Regel geringer ist und durch die 100fach hoheren
Gradienten infolge des Einstaus auch deutlich hohere
hydraulische Belastungen auftreten. Des Weiteren
missen die hohen Sicherheitsanspriiche beim Deichbau
bzw. dem Hochwasserschutz auch bei der Formulierung
der Qualitdtsanforderungen berlicksichtigt werden.

Das Ziel der Richtlinie BRAD 15 besteht deshalb darin,
die Anforderungen an GTD konkret zu formulieren und
das Verwaltungshandeln der Wasserwirtschafts-
verwaltung des Landes Brandenburg auf einer
verbindlichen Grundlage zu vereinheitlichen.

Die Richtlinie gilt fiir Deichbaumafnahmen im Land
Brandenburg fiir die Planung, die Ausschreibung und
Vergabe sowie den Bau und die Qualitdtssicherung.

Verlegetraverse
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Fiir Anwendungen mit hochsten mechanischen und
hydraulischen Anforderungen wurde die FRANK
Bentonitmatte Eurobent 4500-350-300 compo neu
entwickelt.

Diese Bentonitmatte erfiillt alle Anforderungen der
BRAD 15 gemdfR Anforderungskatalog fiir die
Deichklasse 1.

Aufbringen der erdecgslg

Anlieferung Uberdeckungsmaterial
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L 1A und Verbrauchersc
BRANDENBURG

Europaischer Landwirtschaftsfonds
firr die Entwicklung des lndlichen Raums

Hier investiert Europa in die landlichen Gebiete.

Oderdeichsanierung im Landkreis Uckermark
Polder 10, Baulos 63, Deich-km 28,4 bis 31,0

ftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und

ie: Projekt ist kofinanziert aus Mitteln der Gemeinschaftsaufg:
= des Kiistenschutzes* sowie des Landes Brandenburg.

Vorteile der FRANK Bentonitmatten

e Der Einbau von Bentonitmatten ist schnell und
einfach.

e gleichbleibende Produkteigenschaften

¢ hohe Dichtwirkung

e schont natdirliche Ressourcen

e  wirtschaftliche Verarbeitung

e geringe Transportkosten

e  kostengiinstiges Abdichtungssystem

e Sie werden in Rollen geliefert und ohne
Schweilarbeiten lGberlappend verlegt.

e Der notwendige Uberlappungsbereich von 30
c¢m in Ldngsrichtung ist auf der Matte bereits
werksseitig durch eingestreutes Bentonit
gekennzeichnet.

e keine Staubentwicklung bei der Verlegung

e Bentonitmatten konnen bei richtiger
Dimensionierung auch an steilen Béschungen
verlegt werden.

e Durch die vollflachige, mechanische
Vernadelung der Komponenten besteht ein
fester Verbund mit einem hohen inneren
Scherwinkel.

o erfillt die Anforderungen der BRAD 15
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Anwendungsgebiete

Speicher- und Regenriickhaltebecken
Strafken und Wasserbau

Deichbau

Grabenbau

Flachenabdichtungen wie z.B. Flughdfen

Lieferumfang
15.000 m?

Partner

STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG

Jena

SGBD Deutschland GmbH
Niederlassung Raab Karcher Neubrandenburg

Bauausfiihrung

Mai - Se

ptember 2016

Ihr Ansprechpartner fiir ndhere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe
geobaustoffe@frank-gmbh.de
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